Sicaga Dayanikh Elekirot

OPUS CM-15

Normlari Kaynak Metalinin Bilesimi % (Tipik)
TS EN ISO 3580-A : E CrMo1 B 4 2 H5 C S§i ' Mn Mo | Cr
ENISO 3580-A  :ECrMo1B 4 2H5 007 05 08 05 141
AWS A5.5 :E 8015-B2 H4
Mekanik Degerler
Akma Cekme Centik Darbe U Isil
Dayanimi Dayanimi Dayanimi L _zsé:jmao/ i ISI
(N/mm?) (N/mm?) (150-v/+20°c)  (Lo=500) (%) Aell
. . . 690°C/ 1 sa.
min. 460 580 - 740 min. 47 J min. 20 300°C (hava)

Kaynak Edilebilen Gelikler

¢ 13CrMo4-5, 15CrMo5, 16CrMoV4, G17CrMo5-5, GS22Mo4, G22CrMo5-4, A193 Gr.B7,
A335 Gr.P11

Kullamldigi Yerler ve Ozellikleri

e Cr-Mo alagimli geliklerden yapilan 1siya ve basinca dayanikli buhar kazani ve borularinin,
1slah celiklerinin, semantasyon celikleri ve nitriir ¢eliklerinin kaynaginda kullanilir

e Kaynak metali +570°C’a kadar igletme sicakliklarina dayaniklidir

e Kaynak dikisi verimi %125’dir. Daha disiik 1si girdisi ile pozisyon kaynaklarinda daha rahat
calisabilme 6zelligine sahiptir

e Kok pasoda (-) kutupta daha rahat ve diizgiin dikig verir

e Elekirotlar 300-350°C’de 2 saat kurutulduktan sonra kullamimahidir

Kaynak Pozisyonlari

Akim Tiirii
D.C.(+)
Ambalaj Bilgileri ve Parametreler
Uriin Gap x Boy Akim Siddeti Adet Agirhk
Kodu (mm) ) Paket Koli g /100 adet
3010100760 2.50 x 350 80-110 100 600 2300
3010100763 3.20 x 350 110 - 140 100 400 3580
3010100769 4.00 x 450 140 - 190 100 200 6790

Onaylar: CE, SEPRO
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