Yiksek Dayaniml Gazalt Kaynak Teli

S Geka SG NiMo1

Normlari Kaynak Telinin Kimyasal Bilesimi % (Tipik)
TSEN IS0 16834-A : G 62 6 C1/M21 Mn3Ni1Mo C Si Mn N Mo
EN ISO 16834-A : G 62 6 C1/M21 Mn3Ni1Mo 0.09 065 1.7 1.15 0.4
AWS A5.28 : ER100S-G

Mekanik Degerler

Akma Gekme Gentik U
Dayanimi Dayanimi Dayanimi ] _Z“:j"‘a(y
(N/mm?) (N/mm?) (1S0-V/-60°C) (Lo=5do) (%)
min. 620 700 - 890 min. 47 J min. 18

Kaynak Edilebilen Gelikler

® S420N, S460N, S500N, S690QL1, S420NL, S460NL, S500NL, S550GD, S690D, S500NC,
P420NH, P500NH,
* N-A-XTRA56-70, BHV70, PAS700, HSM700, 20MnMoNi5-5, S690Q, A302/A533, X42/X80, HY80

Kullanildign Yerler ve Ozellikleri

e Diisiik sicakliklarda, ince taneli geliklerde, disiik alagimii geliklerde, distik alagimh celikler ile
yliksek mekanik karakteristik ve iyi gentik dayanimi gosterir.

e Tanklarda, borularda, gemi inga endiistrisinde, endiistriyel tesisler vb. gibi yerlerde kullanilir.

e Kaynak sonrasi isil islem 560°-600 °C’de 1 saat ve 300°C’den sonra havada sogutma
uygulanmalidir.

e Gazalt kaynaginda koruyucu gaz olarak Ar+C02 karigim gazlari kullaniimalidir.

Kaynak Pozisyonlari

Akim Tiirii
MAG D.C.(+)
Ambalaj Bilgileri
Uriin Gap Agirhk Paketleme
Kodu (mm) (Kg) Tipi
6031100218 1.2 15 BS 300

Onaylar: CE, SEPRO
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