istiye Dayanigh Elektrod

OPUS 2 CM-15

Qaynaq Metalinin Tarkibi %

Normalari (Standart)
TS EN ISO 3580-A : E CrMo2 B 4 2 H5 C Si Mn | Mo | Cr
EN ISO 3580-A : E CrMo2 B 4 2 H5 0.07/ 05| 0.8 | 10 | 2.2
AWS A5.5 : E 9015-B3 H4
Mexaniki Dayarlar
Axin Garilma Caortik Zarba U Parl
Giicil Giicil Giici Zanma arlaq
(N/mm>) (N/mm.) (ISO-V/+20°C) | (Lo=5do) (%) Omaliyyat
. . . . 690-750°C/ 1 sa.
min. 530 min. 620 min. 47 J min. 18 300°C (hava)

Qaynag Edils bilan Poladlar
* 10CrM09-10, 10CrMo5MoV7, G18CrM09-6, A 335 Gr. P22

istifade Edildiyi Yerlar Va Xususiyystlari

e  Cr-Mo arintili poladlardan hazirlanan buxar gazanlari va borularinin,

barkidilmis poladlar, nitrid poladlar va parlag smaliyyat gérmamis
sementasiya poladlarinin gaynaginda istifada edilir
o Qaynaqmetall +600°C'ya gadar smaliyyat temperaturlarina dayaniglidir
e  Elektrodlar 300-350°C’ds 2 saat quruduldugdan sonra istifads edilmalidir

Qaynaq Modellari

LUE-E-TR

Axin Novi
D.C.(+)

Qablasdirma Malumatlari ve Parametrlar

Mahsul Diam. x Hiind. Axin Glcu Odad Agirhq
Kodu (mm) (A) Paket Bagl. | g/100 8ded
3010100814 2.50 x 350 80-110 100 600 2280
3010100817 3.20 x 350 100 - 140 100 400 3490
3010100820 4.00 x 450 130 - 190 100 200 6860
Tesdigler: CE, GOST-R,
SEPRO
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